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STEGPLATTEN AUS PLEXIGLAS®/MAKROLON®/LEXAN®
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VERLEGEZUBEHOR

Welches Verlegezubehér
benédtigen Sie?

Sie sollten hierfir geeignete Verlege-
profile verwenden.

PLEXIGLAS® Stegplatten dirfen
fir die Verlegung nicht gebohrt
und verschraubt werden!

Nur MAKROLON®/LEXAN® Steg-
platten werden zusdtzlich gegen
Windsog punktbefestigt.

Wir empfehlen hier je nach
Unterkonstruktion und spéterem
Verwendungszweck folgende
Verlegesysteme:

A) Thermisch getrenntes Verlegesystem zur Verlegung von ebenen Platten, Stegplatten und Isolierglas von
6-34 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktionen

A) ALWO°-THERMOSPROSSE 5562, Ausfishrung pressblank inkl. Dichtungsprofilen bestehend aus:

@ Sprossenoberprofil (Art-Nr. 5562/4) @ Sprossenunterprofil 16 (Art.-Nr. 5562/4)
@ Randsprossenoberprofil (Art.-Nr. 5562/1) @ Randsprossenunterprofil 16 (Art.-Nr. 5562/1)
@ ALWO®Klemmdeckel, Ausfihrung pressblank (Art-Nr. 8201 BL) oder z.B. weifl RAL 9016 (Art-Nr. 8201 WE) - andere Farben auf Anfrage.

B) Verglasung mit Stegplatten auf verwindungsfreien Holzkonstruktionen bei Terrassen, Pergolen, Balkonen
und Auto-Unterstellplétzen
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B) ALWOC®KOMPLETTSYSTEM 16, Ausfishrung pressblank inkl. Dichtungsprofilen bestehend aus:

@ Sprossenoberprofil (Art-Nr. 8202/2) (2) Sprossenunterprofil 16 (Art-Nr. 8211)
@ Randsprossenoberprofil (Art.-Nr. 8202/1) @ Randsprossenunterprofil 16 (Art.-Nr. 8212)
@ ALWO®Klemmdeckel, Ausfihrung pressblank (Art-Nr. 8201 BL) oder z.B. weifl RAL 9016 (Art-Nr. 8201 WE) - andere Farben auf Anfrage.

C) Verglasung mit Stegplatten auf Metallunterkonstruktionen bei Terrassen, Pergolen, Balkonen,

Auto-Unterstellplétzen etc.
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C) ALWO®-OBERPROFILSYSTEM 16/20/32, Ausfishrung pressblank inkl. Dichtungsprofilen bestehend aus:

@ ALWO®-SDP 16 - Oberprofil (Art-Nr. 8213/2) @ ALWO®-SDP 16 - Randoberprofil (Art-Nr. 8214/1)
(3) Weichgummi-Profilband SDP 16 (als Unterprofil) geeignet fir Metallkonstruktionen:
a) Profilbreite: 50 mm (Art-Nr. 0405 w) b) Profilbreite: 60 mm (Art-Nr. 0406 w)

@ ALWO®Klemmdeckel, Ausfihrung pressblank (Art-Nr. 8201 BL) oder z.B. weif3 RAL 9016 (Art-Nr. 8201 WE) - andere Farben auf Anfrage.

Seite 3



DIE VORTEILE

® ALWO®-Profilsysteme zur
sicheren und fachgerechten
Verlegung von Stegplatten
aus PLEXIGLAS®, MAKROLON®
und LEXAN®

® Die zu verlegenden Stegplatten kdnnen in den
Profilen geniigend ,arbeiten”. Spannungsrisse
durch zu fest angezogene Schrauben werden
vermieden.

® Die zur Abdichtung notwendigen Gummiprofile
sind mit PLEXIGLAS®/MAKROLON®/LEXAN®
vertréglich. Eine Uberprifung erfolgt durch
permanente Qualitétskontrolle. Korrosionsrisse
bei den Stegplatten entfallen.

® Die Gummiprofile sind coextrudiert, d. h. die zur
Sonne zeigende Oberfléche ist hell angelegt.
Hierdurch wird eine zu groBBe Aufheizung
vermieden. Keine Rissbildung durch zu hohe

Temperaturen im Bereich der Verglasung.

® Vorgesehene Bohr- und Schraubenkanéle er-
méglichen ein problemloses Befestigen der
Profile auf der jeweiligen Unterkonstruktion.

UNTERKONSTRUKTION

/L
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® Nur verzugsfreies Holz
verwenden (Holzleimbinder/
Brettschichtholz)

o Statik beachten

® Vertraglichkeit mit anderen
Werkstoffen priifen

® Dachneigung:
>5° = 9 cm Gefdlle
auf 1 m Plattenlénge
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WORAUF SIE BEI DER UNTER-
KONSTRUKTION ACHTEN SOLLTEN:

Ob Sie fisr lhre Unterkonstruktion nun Holz oder
Metall den Vorzug geben, in jedem Fall muss die
Konstruktion so dimensioniert sein, dass auftretende
Schnee- und Windlasten aufgenommen werden
kénnen.

Bei einer Holzkonstruktion sollte nur verzugsfreies
Holz Verwendung finden (Holzleimbinder). Die
Stegplatten sind zwar sehr stabil, auftretende Kréfte
missen jedoch von der Unterkonstruktion getragen
werden.

Wegen der Statik sollten Sie z. B. lhren Architekten
fragen, der lhnen sicher auch wegen der eventuell
notwendigen Baugenehmigung bebhilflich ist.

VERTRAGLICHKEIT MIT ANDEREN WERK-
STOFFEN

Bitte prifen Sie, ob alle mit den Stegplatten in Kon-
takt kommenden Farben, Dichtungsmittel und Profile
mit PLEXIGLAS®/MAKROLON®/LEXAN® vertraglich

sind. Im Zweifelsfall bitte nachfragen!

® Der gewdhlte Profilquerschnitt weist ,Kanéle”
auf, durch die eventuell auftretendes Kondens-

wasser abgeleitet werden kann.

® Die Verwendung der ALWO®-Thermosprosse
verhindert Schwitzwasserbildung im Bereich der
Verlegeprofile - wichtig beim Bau von Winter-
gdrten oder von Terrassen, die spéater zum

Wintergarten umgebaut werden sollen.

® Der fir die Verlegesysteme vorgesehene Klemm-
deckel (in pressblank oder in RAL-Farbe) rundet
das System optisch ab.

® Auf die Profilsysteme abgestimmtes Zubehor -
wie Befestigungsschrauben, Dachrinnen, Wand-
anschluss, Tropfabschlussprofile, Querpfetten-
dichtungen und Profilabschlisse etc. - macht

das Verlegen von Stegplatten problemlos.

Das ALWO-Zubehér ist entsprechend iberprift.

Fir die fertige Verlegung gilt:

aggressive Umgebungs-Medien fernhalten. Zu den
Stoffen, die Stegplatten angreifen, z&hlen Weich-

PVC, Imprégniermittel, [8sungsmittelhaltige Farben

und Insektensprays.

Knackgergusche durch Ausdehnungsbewegungen
maglich!

Ausdehnungsbewegungen der Stegplatten kénnen
infolge von Haftreibungen an den Klemmverbindun-
gen ruckartig frei werden und dabei Knackgeréu-
sche verursachen.

Deutlich weniger Geré&usche ergeben Klemmprofile,
die Stegplatten beidseitig in geeigneten Dichtungen
einfassen. Alle ALWO®-Systeme sind im Hinblick auf
Wérmeausdehnung gerguschmindernd konstruiert
worden.

Ausdehnungsgeréusche kénnen aber auch von
anderen Bauteilen der gesamten Konstruktion
stammen. Deshalb muss der zu enge Kontakt von
Werkstoffen unterschiedlicher Beschaffenheit und
damit unterschiedlicher Ausdehnung vermieden
werden.



STEGPLATTEN- BREITE
TYP 980 mm

BREITE
1.200 mm

BREITE
1.230 mm

PLEXIGLAS®
Resist AAA
SDP 16/32

unbegrenzt | unbegrenzt

PLEXIGLAS®
Alltop unbegrenzt
SDP 16/64

5.100 mm

PLEXIGLAS®

S4P 32 unbegrenzt

PLEXIGLAS®
Heatstop
S5P 32

unbegrenzt

PLEXIGLAS®

RESIST S3P 2:500 mm

2.200 mm

MAKROLON®
multi UV*
S3P 16

3.400 mm 2.950 mm

MAKROLON®
multi UV*
S5X 16

4.200 mm 3.500 mm

MAKROLON®
multi UV*
S5M 25

unbegrenzt 1.200 mm

LEXAN®

$3p 2.250 mm

unbegrenzt

STEGPLATTEN- BREITE
TYP 1.050 mm

BREITE
2.100 mm

MAKROLON*
multi UV
S4P 10

2.100 mm 1.800 mm

Unterstiitzungsabsténde quer zur Stegrichtung bei Belastung
bis 750 N/m?

*Aufleger 20 mm im Profil; Sicherheitsbeiwert = 1,3

HITZESTAU

® Alle Tragkonstruktion-Ober-
fldchen zur Platte hin weil3
(lichtbesténdige Dispersions-
farbe) oder reflektierend
(Alu-Klebeband) gestalten!

® Nur helle Klemmprofile (Aus-
nahme: Zusatz-Deckprofile)
verwenden!

DACHNEIGUNG

Nur die richtige Dachneigung garantiert, dass
Regenwasser sicher vom Dach abgefiihrt wird und
die Dichtigkeit an den Verbindungsprofilen gewéhr-
leistet ist. Wahlen Sie deshalb eine Dachneigung
von mindestens >5° = 9 cm Gefélle auf 1 m

Plattenlénge (siehe hier auch Abb. 1 und Abb. 2)

PFETTENABSTANDE

Fir die Abstéinde der Unterstiitzungen quer zur Steg-
richtung (bei Belastung von 750 N/m?) der ringsum
aufliegenden Stegplatten gelten die in der oben
links abgebildeten Tabelle aufgefihrten Werte.

An allen 4 Plattenseiten eben unterstitzt benétigt
die Stegdoppelplatte PLEXIGLAS® Resist AAA
SDP 16/980 bei einer Last bis 1.000 N/m? keine
zusétzlichen Querunterstiitzungen.

Das Tragverhalten der PLEXIGLAS® Resist AAA SDP 16
wird in Anlehnung an die ETAG 010 (Leitlinie fir die
europdische Zulassung von selbsttragenden, licht-
durchléssigen Dachbausystemen) ermittelt.

Sonnenstrahlung heizt dunkle Gegensténde auf.
Befinden sich diese in Kontakt oder unmittelbarer
Néhe von Verglasungen, kann ein Hitzestau ent-
stehen, der gefahrliche Materialspannungen her-
vorruft.

Beachten Sie daher bitte, dass alle Bauteilober-
flachen zur Stegplatte hin weif3 (AuBen-Disper-
sionsfarbe) oder reflektie-

rend (Alu-Folie) angelegt
sein missen (Abb. 3).
Aluminium-Klebeband
auf unbehandeltem Holz

befestigen.

Auch naturbelassene helle Holzkonstruktionen miis-
sen so vorbereitet werden, wobei die Alu-Folie auch
fur die Stegplatten schadliche Ausdiinstungen des
Holzes eindémmt.

Verlegeprofile, besonders deren Deckleisten, sollen
ebenfalls hell sein (naturfarbenes Aluminium,
weiBes Hart-PVC). Kritisch sind nachdunkelnde
Werkstoffe, wie z. B. Kupfer.

Dabei ist eine Einstandstiefe der Stegplatten im Ver-
legeprofil von 20 mm beriicksichtigt. Fiir kleinere
Einstandstiefen sind die Unterstitzungsabsténde ent-
sprechend zu verringern.

Sollen bei hdheren Schneelasten in Déchern keine
Pfetten eingesetzt werden, so sind zum Abtragen
der Schneelast auch eine oder mehrere in Stegrich-
tung verlaufende Unterstiitzungen méglich. Diese
Profile bzw. Sparren sollten den gleichen Abstand
ohne direkten Kontakt zur Stegplatte haben, wie die
Ubrigen Sparren oder Pfetten.

ANSTRICH DER UNTERKONSTRUKTION

Die Unterkonstruktion kann farbig angeleget wer-
den. In diesem Fall sollten hochwertige filmbildende
Lasuren und Lacke verwendet werden. Der Anstrich

muss vor dem Verlegen der Stegplatten gut abliften.

Die der Stegplatte zugewandte Oberflache muss

entweder weif} gestrichen sein (hochwertige Aufen-
Dispersionsfarbe) oder hell reflektierend (Aluminium-
Klebeband) angelegt sein.

Keine breiten, schwarzen Gummideckleisten ver-
wenden! Bei Nichtbeachtung: Hitzestau und Risiko
von Rissbildung.

Waéarmedammaterialien, Schaumstoffe u.d. sind un-
mittelbar hinter sonnenbeschienenen Platten zu ver-
meiden, d. h. Platten z.B. nicht mit (auch weiflem)

Styropor®, Holzverschalung usw. ,hinterfittern”.

Innenschattierungen (Rollos, Jalousien, Stores usw.)
missen wei3 bzw. reflektierend sowie plattenver-
tréiglich sein und sollten einen belifteten Abstand
von mindestens 120 mm zur Verglasung haben.

Abb. 3
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ALLGEMEINE HINWEISE

® Bei Lagerung vor Nésse und
Hitze schitzen

® Nicht direkt auf der Erde
lagern

® Transportschutz erst beim
Einbau entfernen

® Kondensat in den Hohl-
kammern ist nicht vermeidbar

Seite 6

TRANSPORT UND LAGERUNG

a) Stegplatten sind bei der Lagerung im Stapel vor
Nasse und Hitze zu schitzen. Entweder in
einem geschlossenen Raum lagern oder mit
weifer PE-Folie sorgféltig abdecken.

b) Stegplatten nicht direkt auf der Erde lagern -
harter Untergrund kann sich eventuell in die
Platte eindriicken und sie vorsch&digen. Dies

kann spéter nach dem Einbau zu Rissen fihren.

c) Stirnseiten der Stegplatten mit werkseitigem
Lager- und Transportschutz verschlossen halten.
Beim spateren Einbau gem&B Hinweis auf Seite
10 unbedingt entfernen! Werden die Platten
gekirzt, sind sie wieder entsprechend der werk-
seitigen MaBnahmen zu schiitzen. Beachten Sie
generell die Hinweise auf der Schutzfolie der
Stegplatten!

ABMESSUNGEN

® Einsatzlénge der Verlegeprofile

Die Einsatzléinge der Verlegeprofile ermittelt sich
aus der L&nge der Sparren (Holzbalken oder
Metallkonstruktion) plus 5 cm ( = Lange des
ALWO®-Profilabschlusses), sieche Abb. 9.

Dies muss bei der Grofle der eventuell von lhnen

vorgesehenen Dachrinne beriicksichtigt werden.

® Rastermafe

Die Verlegeprofile an den Léngsréndern von
Stegplatten missen deren herstellbedingte Brei-
tentoleranzen und die Plattendehnung durch
Waérme und Feuchte aufnehmen.

Deshalb gilt fir die ALWO®Verlegeprofile das

folgende Rastermaf: Plattenbreite + 25 mm.

DEHNUNGSSPIEL

Die Dicken, Herstellbreiten und Lieferléingen der
Platten sind dem jeweils giiltigen Lieferprogramm
Halbzeug zu entnehmen. Bei der Ermittlung der
Bestellléinge der Verglasung sind die werkseitigen
Léngentoleranzen und die Ausdehnung der Platten

nach dem Einbau zu beachten.

Die Platten werden werkseitig mit folgenden Léngen-
toleranzen ausgeliefert (Maf3 A Lin Abb. 4):
-0+6mm/m
-0+2mm/m

bis 3 m Plattenléinge
ab 3 m Plattenlénge

PLEXIGLAS®- MAKROLON®- und LEXAN®-Platten
dehnen sich bei Wé&rme und/oder Feuchtigkeit aus
und ziehen sich bei Kalte und/oder Trockenheit
zusammen. Die Plattenléngen sind so zu bemessen,
dass das Herausrutschen der Platten aus dem obe-
ren Halte- oder Anschlussprofil bei Kélte vermieden
wird.

i ';s.SieQdoppelplc':ﬂe

Abb. 4
Zeichenerklérungen:
L = Einsatzldnge in mm, die beim Handler anzugeben ist.
E = groBtes lichtes Einbaumaf in mm zwischen dem unteren

Anschlag und der oberen Begrenzung (muss im Zweifelsfall
an der Baustelle vorher kontrolliert werden!)

A = MaB in mm, um welches das verwendete untere Abschluss-
profil auftrégt (falls auch oben: zu A addieren)

AL = Léngentoleranz gem&B Lieferprogramm

S = Dehnungsspiel

Andererseits muss bei warmer Witterung die Mate-
rialdehnung ungehindert stattfinden kdnnen, um

Sché&den, z. B. durch Beulung, auszuschliefen.

Bezogen auf eine Einbautemperatur von beispiels-
weise 10°C ziehen sich die Platten in der kalten
Jahreszeit bis zu 2,5 mm pro Meter zusammen.
Dagegen sollte firr die Ausdehnung durch Wérme
und Feuchtigkeit ein pauschales Dehnungsspiel
(MaB S in Abb. 4) vorgesehen werden von:

6 mm/m fir PLEXIGLAS® Resist AAA
5 mm/m fir PLEXIGLAS®,

3 mm/m fir MAKROLON® und

4 mm/m fir LEXAN® Thermoclear®

Das jeweilige Tropfabschlussprofil, das zum Stirn-
verschluss der Stegplatten dient, verléngert die
Platten auf jeder Seite um ca. 3 bis 5 mm.

Kondensat in den Hohlkammern ist nicht vermeidbar!

Die Bildung von Kondensat ist ein naturgesetzlicher
Vorgang. PLEXIGLAS®, MAKROLON® und LEXAN®
sind geringfigig gas- und dampfdurchléssig. Des-
halb sind die Hohlkammern der Platten auf lange
Zeitdauer praktisch nicht véllig abdichtbar.

Eindringende feuchte Luft kann somit unter entspre-
chenden Witterungsbedingungen zu Beschlagen
und Kondenswasser in den Hohlkammern fishren.
Die Materialeigenschaften und die Funktionen der
Platten werden hierdurch nicht gemindert. Durch
materialgerechte Beliiftung der Platten an der unte-
ren Stirnseite (vgl. Seite 10) kann Kondenswasser
austreten bzw. verdunsten.



ZUSCHNEIDEN

® Hochtourige Kreissége und
Vielzahnségeblatt mit Hartme-
tallschneiden verwenden

® Sdgeblatt bei PLEXIGLAS®-Steg-
platten nur wenig Uber die

Platte herausragen lassen, bei
MAKROLON?® ca. 40 mm

® Bei Léngsschnitten 3 mm
Abstand zum né&chsten Steg

/
/|

® Rauhe S&geschnitte entgraten

® Stichséigen ohne Pendelhub
verwenden bzw. Laub- oder
Bigelségen

Das Anzeichnen erfolgt am besten auf der Schutz-
folie, die auch fir die weitere Bearbeitung bis nach

der Montage auf den Platten bleiben sollte.

Zum Ségen am besten geeignet sind alle hoch-
tourigen Kreisséigen (Schnittgeschwindigkeit ca.
50 m/sec.).

Werkstoffgerecht ist ein ungeschrénktes Vielzahn-

stigeblatt mit Hartmetallschneiden.

Besonders saubere Schnittkanten werden erzielt,

wenn:

e mit Anschlag gearbeitet wird, um ein Verkanten
der Sége und dadurch ein mégliches Einreien

der Platte zu vermeiden,

e das Kreissdgeblatt bei PLEXIGLAS®-Stegplatten
nur wenig Uber die Platte, dagegen bei
MAKROLON®-Platten ca. 40 mm hinausragt,

e die Platten gegen Flattern gesichert, also gut
befestigt sind.

Missen Stegplatten (besonders bei 32 mm Steg-
abstand) in der Breite gekirzt werden, sollte der
Sageschnitt einen maximalen Abstand von ca. 3 mm
zum ndchsten Steg haben, damit die Klemmwirkung
der Verlegeprofile gewahrleistet ist. Notfalls beide
Seiten beschneiden.

Rauhe S&geschnitte miissen durch Nachfeilen ent-
gratet werden (ansonsten Gefahr von Kerbspan-

nungsbruch).

An der Schnittkante anhaftende Spéne lassen sich
mit einer Drahtbirste entfernen.

In die Plattenhohlrgume eingedrungene Ségespéne
werden mit Druckluft ausgeblasen, oder mittels
Staubsauger entfernt. Auf keinen Fall mit Wasser
herausspiilen!

Fir Kurvenschnitte und Eckaussparungen (vorher
ein Loch als Eckabrundung bohren!) sind auch
Stichségen (ohne Pendelhub!), Laub- und kleine
Bigelséigen verwendbar.

Harimelall {fiir ca. 50 m/s]
Frelwinkel
o =107 his 15*

%‘;fﬂjdtj[f T/ U’

Apanwinkel
v=0"bis + 5° Cerad-
i verrahnung

EE5 inicht (ber 40 my/s)

o= 307 bis 40°

o= 0" s — 4" (FLEXIGLAS] Wecnsel
= 505 HYIMAKROLON] verZahmung

Abb. 5
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BOHREN

Abb. 6

® Nicht bohren zum Zweck der
Befestigung, sondern Klemm-
profile verwenden

PLEXIGLAS® Stegplatten dirfen zum Zweck der Be-
festigung nicht gebohrt werden, sondern miissen mit
geeigneten Klemmprofilen montiert werden.

Ausnahme: Eckaussparungen und Kurvenschnitte
- hier vorher ein Loch fir die Stichséige (ohne Pen-

delhub) bohren (Abb. 6).

MAKROLON®/LEXAN® Stegplatten missen infolge
ihrer geringeren Steifigkeit je nach Schnee- oder
Windlast eventuell zusétzlich auf der Unterkonstruk-
tion befestigt werden (Angaben hierzu im jeweiligen
Einzeldatenblatt). Dazu werden die MAKROLON®/
LEXAN® Stegplatten gebohrt und mit geeigneten
Schrauben z. B. Sogsicherung (Abb. 7) oder Pilz-
dichtung aus dem ALWO-Programm fixiert.

Im Ubrigen sind die Verlegehinweise des Platten-
herstellers zu beachten.

Geignete Bohrer sind:

fur PLEXIGLAS®:

- Spiralbohrer mit ,PLEXIGLAS®-Anschliff”
- Kegelbohrer

- Stufenbohrer - siehe auch Abb. 6

for MAKROLON®/LEXAN®:
- Spiralbohrer wie fir Metallbearbeitung

Abb. 7b

ALLGEMEIN ZUR VERLEGUNG IN ALWO® PROFILEN

® Wichtige Punkte, die man sich
vor der Verlegung fragen sollte
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SO VERLEGEN SIE STEGDOPPELPLATTEN
RICHTIG IN AIWO®-PROFILEN:

Vor der Verlegung der richtig zugeschnittenen Steg-

platten sollten Sie sich noch einmal vergewissern,

ob Sie alle Punkte, die Vorbereitung betreffend, be-

achtet haben:

a) Sind Raster- und Pfettenabstdande mit Riicksicht
auf das Ausdehnungsspiel richtig bemessen?

b) Ist der Anstrich der Unterkonstruktion richtig
abgetrocknet und abgeliftet?

c)  Wurden die Stegplatten fachgerecht zuge-
schnitten?

d) Haben Sie sich je nach Unterkonstruktion das
geeignete Verlegeprofil beschafft2

e) Ist das Weichgummiprofil beim Einziehen in
das ALWO®-Profil nicht iberdehnt worden?

f)  Liegt das Weichgummiprofil locker
d.h. spannungsfrei im ALWO®-Profil2

Wenn ja, k&nnen Sie nun zur Verlegung ibergehen.

Hierbei missen sie je nach Unterkonstruktion zwi-
schen Komplettsystemen und Oberprofilsystemen

unterscheiden.




ALWO® KOMPLETTSYSTEME

® Alu-Unterprofil alle 50 cm
mit geeigneten Schrauben
befestigen

® Zwischen den Verlegeprofilen

eine entsprechende ALWO®-
Querpfettendichtung anbringen

Das Alu-Unterprofil hat an der Seite ein erhéhtes
Auflager aus coextrudiertem Gummi fiir die Steg-
platten. Hierdurch bildet sich eine ,Rinne”, in der
Kondenswasser oder eventuell eingedrungenes

Regenwasser ablaufen kann.

Im Bereich dieser ,Rinne” ist das Profil erhéht und
mit einer Bohrrille zur Zentrierung der Bohrlécher
versehen. Nun alle 50 cm das Alu-Sprossenunter-
profil mit geeigneten Schrauben an der jeweiligen

Unterkonstruktion befestigen.

Es dirfen nur Schrauben aus rostfreiem Edelstahl

verwendet werden z.B. ALWO®-Spezialschrauben.

Der maximale zul&ssige Bohrlochdurchmesser be-
triigt 6 mm. Der Schraubenkopf darf nicht Gber das
seitliche Auflager fir die Stegplatten hinausragen.

Bevor Sie jedoch das Unterprofil auf der Konstruk-
tion verschrauben, miissen sie am unteren Ende
(Dachrinnenbereich) den vorgebohrten ALWO®-
Profilabschluss (siehe Abb. 9) befestigen. Dies sollte
mit Blindnieten erfolgen. Die im Winkel vorhande-

nen Locher kénnen als Bohrschablone dienen.

Abb. 9

Die Verglasung ist gegen ein Abrutschen durch ihr
Eigengewicht gesichert, da die Platten nun unten

einen Fixpunkt haben.

Die Langenausdehnung der Stegplatten wirkt sich
nur am oberen Plattenrand aus und muss dort durch
entsprechendes Dehnungsspiel (siehe Seite ) auf-
gefangen werden. Durch die spezielle Form des
ALWO®-Profilabschlusses ist das Ablaufen von even-
tuell in die Profile eingedrungenem Wasser gewéhr-

leistet.

Geben Sie bei der Bestellung die richtige Type an,
die sich aus der Verlegung mit oder ohne ALWO®-
Klemmdeckel (s. Seite 12) ergibt.

QUERPFETTENDICHTUNG

Am FuBBpunkt der Unterkonstruktion im Bereich der
Dachrinne sollten Sie nun zwischen den Verlege-
profilen eine entsprechende ALWO-Querpfetten-
dichtung anbringen. Sie erreichen hierdurch die
notwendige Zugluftdichtigkeit beim Bau eines

Wintergartens.

Die Stegplatten kdnnen nun in die ALWO-Profile
eingelegt werden. Die Befestigung durch das Profil-

Oberteil erfolgt gem&B Hinweise auf Seite 11.

Seite 9



ALIWO® OBERPROFILSYSTEM

Abb. 10

® Geeignet vorrangig fir Metall-
konstruktionen

® Montagehinweise beachten

Seite 10

Wir empfehlen diese Verlegeform vorrangig bei
Metallunterkonstruktionen.

Beim ALWO-Oberprofilsystem wird das untere Auf-
lager fir die Verglasung durch ein coextrudiertes
Weichgummiprofilband dargestellt.

Das Weichgummiprofilband wird mittig (durch
Montageklebung gehalten) aufgebracht.

Am unteren Ende (Dachrinnenbereich) unbedingt
ALWO®-Profilabschluss (Art. 2060 bzw. 9061) am
Alu-Oberprofil befestigen.

MONTAGEHINWEISE:

Vor dem Einlegen der Platte in die Verlegeprofile
sollten Sie sich noch einmal von der notwendigen

Ausdehnungsméglichkeit iberzeugen (Abb. 13):

Rastermaf} = Plattenbreite + 25 mm oder
Plattenbreite = Rastermaf3 /. 25 mm

Um die angegebene Brandeigenschaft (z.B. DIN
4102/B2) zu erhalten, missen die Stirnseiten der
Stegplatten mit geeigneten Alu-Abschlussprofilen

versehen werden.

Die fertig zugeschnittenen Stegplatten werden im
unteren Bereich von dem Transportschutz befreit und
dann an beiden Enden mit den geeigneten U-Tropf-
abschlussprofilen (siehe Abb. 11) verschlossen. Nur
so kann Kondenswasser am unteren Plattenende
austreten und Algen- und Moosbildung in den Plat-
tenhohlkammern vermieden werden. Ubergang Steg-
platte/Alu-Abschlussprofil mt Silicon versiegeln (siehe
Abb. 11).

Geeignetes
Silikon
(z.B. Owosil)

Abb. 11

Hierbei gilt folgende Grundregel:

a) Die obere Stirnseite der Stegplatten muss so
dicht wie méglich verschlossen werden, d.h. der
werkseitige Transportschutz (Noppenprofil oder
Folie) kann unter dem Tropfabschlussprofil ver-

bleiben.

b) Die untere Stirnseite darf nur so dicht verschlos-
sen werden, dass Kondenswasser noch ab-
laufen bzw. verdunsten kann. Wir empfehlen
zusatzlich Anti-Dustband (siehe Abb. 11a). Hier
muss vorher der Transportschutz unbedingt ent-

fernt werden.

c) Zusétzlich sollte das traufseitige Kombi-
abschlussprofil mit einer Ablaufbohrung am
tiefsten Punkt versehen sein, damit mégliches
Kondensat abflieBen kann.

HINWEIS:

Um bei den Stegplatten mit C-Oberfléichenstruktur
Schmutzansatz zu vermeiden, sollten die Abschluss-
profile so angebracht werden, dass die glatte
Plattenseite nach aufen verlegt werden kann.

Abb. 11a



BEFESTIGUNG DER PROFILOBERTEILE

Abb. 12

® Bohrabstand: max. 30 cm

a) Beim Komplettsystem wird das Sprossenober-
profil nun von lhnen in der dafiir vorgesehenen
Bohrnut mit Durchgangsbohrungen versehen.
Der Abstand der Bohrungen (@ 7 mm) darf
nicht mehr als maximal 30 cm betragen. Um
einen optimalen Profilkontakt zu erreichen, ist
eventuell ein Entgraten der Bohrlécher vorzu-
nehmen (entféllt bei Oberprofilsystemen und
vorgelochten Profilen).

Figen Sie nun das Sprossenoberprofil mit dem
entsprechenden Sprossenunterprofil zusammen
und verbinden beide mit der fir das System
vorgesehenen Edelstahlschraube (siehe Abb. 12
und 13a).

b

Bei Oberprofilsystemen wird das Aluprofil auf
die Verglasung bzw. das Weichgummiprofil-
band aufgelegt. Durch die bereits vorher ange-

brachten Durchgangsbohrungen wird durch das

Abb. 14

untere Weichgummiband in die Unterkonstruk-
tion vorgebohrt (ca. @ 5 mm) und mit geeig-
neten Edelstahlschrauben (siehe ALWO®Liefer-
programm) das gesamte System auf der Unter-
konstruktion befestigt (siehe Abb. 13b).

Hierbei zentriert die im Weichgummiband vor-
gesehene Bohrrille den Bohrer bzw. die Schrau-
ben. Die Schrauben diirfen nicht Gberdreht wer-
den; deshalb nicht mit Schlagschraubern arbei-
ten. Es diirfen nur die zum System gehdrenden
Klemmschrauben verwendet werden, da sonst
die AusreiBfestigkeit nicht gewdhrleistet ist.

Fir die einfache Verschraubung empfehlen wir
SB 196, Spezialsteckschlissel 3/8" fir ALWO®-

Schrauben!

Bei Dachverglasungen l&uft das Profilsystem unter das
obere Wandanschlussblech (siehe Abb. 14).

G) 624

Rastermaf3

Abb. 13

Plattenbreite
plus 25 mm

Rastermaf
|

Plattenbreite >
plus 25 mm

Seite 11



WANDANSCHLUSS UND ABDICHTUNG

r/>(

7y,

Abb. 14a

® Notwendige Abdichtung zur
Hauswand ist nur mit Wand-
anschlussprofil gewdéhrleistet

® Nur geeignete Silikon-
kautschuke zum Abdichten
verwenden

Seite 12

Um die notwendige Abdichtung der Konstruktion
zur Hauswand zu erreichen, ist ein Wandanschluss-
profil (Art.-Nr. 5866) zu verwenden. Vorher in der
vorgesehenen Bohrnut mit Durchgangsbohrungen
ca. alle 50 cm zu versehen und mit Edelstahlschrau-
ben (Spenglerschrauben) befestigen.

Je nach Bauuntergrund, ist mit Spezialdibel zu be-
festigen.

Der zur Verglasung weisende Teil des Wandan-
schlussprofils ist werksseitig mit einer coextrudierten
Weichgummilippe versehen, die fir Dachneigungen
bis max. 15° optimale Dichtigkeit gewdhrleistet. Fir
gréfere Dachneigungen bis 45° ist bauseits die
ALWO Spezialdichtung (Art. Nr. 671) einzuziehen.

Die Dichtungen sind an den Deckleisten der Klemm-
profile (Art-Nr. 8202) auszuklinken — siehe hierzu

Abb. 14a (Einschneiden mit einem scharfen Messer).

Der AIWO®-Klemmdeckel (Art-Nr. 8201) stoBt hier-
bei vor die Weichgummilippe des Wandanschluss-
profils.

Der Wandanschluss kann nun noch mit den hierfiir
vorgesehenen Seitenteilen versehen werden (Set zu
2 Stisck inkl. Schrauben) — siehe hierzu Abb. 15.

Abb. 14 b

Als optische Abrundung der Verlegesysteme kén-
nen Sie noch zusétzlich den ALWO®-Klemmdeckel

(Art-Nr. 8201) z.B. in weif3 —
RAL 9016 oder braun RAL 8077 ’
sowie in pressblank aufklipsen. ;';
Die zu verlegende Lénge E\.“;w “\1

ergibt sich aus dem Abstand:

® ALWO-Profilabschluss im Traufbereich und
Beginn des ALWO-Wandanschlusses (Art.-Nr.
5866)

® hier eventuell zusétzlich Weichgummilippe aus-

klinken.

ABDICHTUNG g
AbschlieBend sollte der Wandanschluss @

zur Hauswand hin abgedichtet werden.
Geeignete Silikone, die ohne Primer =
haften, sind z.B. ol
Owosil-Silicon-Dichtstoff.

TS

Muss an StoB3stellen und Ecken von Verlegeprofilen
zusétzlich abgedichtet werden, diirfen dazu nur
vertragliche Dichtmassen, z.B. geeignete Silikon,
verwendet werden (s. oben). Deren Démpfe diirfen
nicht in die Platten-Hohlkammern gelangen (wegen
Rissbildungsgefahr!). Silikonkautschuk darf an den
Platten selbst nur fir die Versiegelung des oberen
Schenkels des Abschlussprofils am unteren Platten-
ende eingesetzt werden (siehe Abb. 11). Nicht

dessen seitliche Beliftungséffnungen verschlieSen!

Wenn Sie fir den Wasserablauf eine Dachrinne
vorsehen, missen Sie darauf achten, dass sie so an-
gebracht ist, dass die Plattenenden (Algenbildung)
nicht ,im Wasser stehen”.

Abb. 15



BEGEHBARKEIT

R |

® Sicherheitsvorschriften beachten

Hier gelten allgemein die Sicherheitsvorschriften fir
nicht ragende Dacheindeckungen, d.h. die
PLEXIGLAS®/MAKROLON®/LEXAN® Stegplatten
sind nur mit aufgelegter Bohle begehbar.

DAS VERGLASUNGSMATERIAL

® Ausgezeichnete Witterungs-
besténdigkeit erlaubt eine
10-Jahres-Garantie

AKTIVIEREN DER BESCHICHTUNG

o Aktivierung von AAA- und
NO DROP-Schichten

Sehr leicht wirkende, groBzigige und lichtdurch-
lassige Uberdachungen lassen sich sehr elegant mit
Stegplatten aus PLEXIGLAS®, MAKROLON® und
LEXAN® Thermoclear® herstellen.

Wichtigste Eigenschaft der von uns angebotenen
Stegplatten ist wohl die Witterungsbesténdigkeit.

PLEXIGLAS® als Acrylglas besitzt naturgeméf eine
ausgezeichnete Witterungsbestandigkeit: auf die
Tatsache, dass es nicht vergilbt, nicht versprédet
und seine Steifigkeit nicht verliert, gibt es eine 30-
Jahres-Garantie. Das Polycarbonat MAKROLON®

Bei PLEXIGLAS®-Stegplatten mit AAA- und NO DROP-

Beschichtung sollte die Funktionsschicht aktiviert
werden. Das erfolgt durch den Regen, noch besser
aber durch Abwaschen der Platten direkt nach der
Verlegung (z. B. Hochdruckreiniger mit Breitstrahl-
dise).

Fir die Vorbereitung zum Verlegen von

PLEXIGLAS®/MAKROLON®/LEXAN®Stegplatten

sollten zusétzlich zu dieser Schrift noch:

@ die regional giltigen Bauvorschriften,

® zutreffende Normen, z.B. DIN 1055, sowie

® die Gewdhrleistungen nach VOB oder BGB
beachtet werden.

erreicht in der witterungsbesténdig veredelten Form
durch die mit dem Grundkérper durch Coextrusion
unlésbar verbundenen ,longlife”-Oberflache &hn-

liche Werte, die eine 10-Jahres-Garantie erlauben.

PLEXIGLAS® ist sehr bruchfest und fir normale
Beanspruchungen ausreichend hagelbesténdig.
Hahere Sicherheit gegen Hagel bieten die Platten
aus MAKROLON LONGLIFE®, fir die es eine
10-Jahres-Garantie fir Hagelbestandigkeit gibt
sowie Stegdoppelplatten PLEXIGLAS® Resist.

Seite 13



BESONDERER HINWEIS

NO DROP, ALLTOP UND LONGLIFE

NO DROP

Seite 14

NO DROP-Beschichtung

In der Ausfihrung ,NO DROP” sind die Platten einseitig mit einer
sehr daverhaften wasserfilmbildenden Beschichtung ausgestattet:
Mit der NO DROP-Seite nach oben/auflen (,super + sauber”),
z.B. bei Terrassen-, Eingangs- und Wintergartendéchern, ergeben
sich bei Nebel, Tau und Regen drei Vorteile:

1. Auf der beschichteten Oberflache bilden sich keine Wasser-
tropfen, sondern ein Wasserfilm, wodurch das gute optische
Aussehen erhalten bleibt.

2. Der Wasserfilm l&uft sofort gleichmé&Big ab, die Platte trocknet

schnell.

3. Wasserflecken, Rinnspuren, Schmutz und anhaftende Blétter

werden vermieden.

Mit der NO DROP-Seite nach unten/innen, z.B. bei Gewdéichs-
hausern und Hobbytreibh&usern ergeben sich ebenfalls drei

Vorteile:

1. Durch das ZerflieBen des Kondenswassers zu einem Film
bilden sich auch an der Dachinnenseite keine Tropfen mehr,
die herabfallen und z.B. Pflanzen beschadigen.

2. Auch bei Kondensatanfall bleibt die Lichtdurchlassigkeit hoch,
im Haus bleibt es hell, da Tageslicht an der NO DROP-Seite
nicht mehr nach draufen reflektiert wird.

3. Bei unseren NO DROP-beschichteten Platten enffallt das von
Erwerbsgewdchsh&usern bekannte aufwendige nachtrégliche
Aufspritzen von wasserspreitenden Mitteln, das zudem noch
alle paar Jahre wiederholt werden musste.

® Durch Warmformen von Platten verringert sich die Wirkung der
NO DROP-Beschichtung.

NO DROP Anti-Algen-Ausriistung (AAA)

Die auf moderner Nanotechnologie basierende Anti-Algen-Aus-

ristung ist eine Weiterentwicklung der seit vielen Jahren bewdhr-
ten und erfolgreichen NO DROP-Beschichtung. Sie wird in einem
zuséitzlichen Prozess direkt wéhrend der Produktion der Stegplat-

ten aufgebacht.

Aufgrund der Beschichtung bewirkt die natiirliche UV-Strahlung

der Sonne, dass Algen, Moose, Pollen und andere Verschmutzun-
gen die Haftung zur Platte verlieren oder sich gleich ganz auflésen.
In Kombination mit dem NO DROP-Effekt kann der néchste Regen

die Reste des zersetzten Schmutzes nahezu vollsténdig fortspiilen.

\

ALLTOP

S
\

longlife

K,

NO DROP

ALLTOP-AUSFUHRUNG

Die Stegdoppelplatte in der Ausfihrung ,ALLTOP” ist allseitig mit
der wasserfilmbildenden NO DROP-Beschichtung versehen:

® auf beiden Oberflachen

® und in den Kammern.

Zum Nutzen des Anwenders entstehen hieraus zusdtzliche Vorteile:

® Cesteigerte Lichtdurchl@ssigkeit von ca. 91% gegeniiber
75 bis 86% herkdmmlicher Doppelverglasungen.

® Praktisch unsichtbares Kondensat, da der physikalisch unver-
meidbare Kondenswasser-Beschlag innen und auBen optisch
nahezu verschwindet.

® Keine Tropfenbildung, d.h. kein beliebiges Kondensat-Ab-
tropfen an der Raum-Innenseite; auBerdem bessere Reinigung
durch Regen auf der Platten-AuBenseite, was insgesamt ein

sauberes, transparentes Aussehen der Verglasung ergibt.

® Verbesserte Energieeinsparung, da die héhere Lichtdurchlds-
sigkeit gréBere Energieeinstrahlung bedeutet, was den Hei-
zungsaufwand fir den Innenraum senkt.

® Zusdtzliche Férderung des Pflanzenwachstums, die durch das
Mehr an Licht und die UV-Durchléssigkeit der Platten entsteht.

Die ,LONGLIFE"-Vergitung fir MAKROLON® schijtzt die Ober-
flache vor Verwitterung und wird deshalb fir AuBenanwendungen

grundséitzlich empfohlen.

Durch die riickseitige ,NO DROP"-Beschichtung (Innenseite) zer-

flieBt kondensiertes Wasser zu einem Wasserfilm.

Es bilden sich keine Tropfen.



PLEXIGLAS® ODER MAKROLON®/LEXAN® STEGPLATTEN?

BEI DIESER NICHT IMMER GANZ EINFACHEN FRAGE HILFT IHNEN DIESES DIAGRAMM

Anforderungen

Einfache Montage

Gutes Pflanzenwachstum
(Gewachshauser, Wintergarten)
Hohe Heizkostenersparnis
Unibertroffen witterungsbestandig Sehr gut witterungsbestandig

PLEXIGLAS® Stegplatten MAKROLON®/LEXAN®
Stegplatten

Unsere Angaben entsprechen unserem bisherigen Erfahrungsstand; sie erheben keinen Anspruch auf Vollstéindigkeit. Priffen Sie selbst, ob sich unser Pro-
dukt fir lhre Zwecke eignet. Da die Verarbeitung nicht im Bereich unserer Kontrolle liegt, ist fir daraus entstehende Schaden eine Haftung unsererseits
ausgeschlossen.
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IDEEN SIND KUNSTSTOFF.

Unsere anwendungstechnische Beratung ist - auch im Hinblick auf etwaige

Schutzrechte Dritter - unverbindlich und befreit den Kaufer nicht von der
Prisfung unserer Produkte auf ihre Eignung fir seine Zwecke.

Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. Anderungen
vorbehalten. Zu den im Text gemachten Garantieaussagen fordern Sie bitte
unsere Garantieerklérung an. Allen Lieferungen legen wir unsere Allgemeinen
Liefer- und Zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, die wir lhnen
auf Wunsch gerne zusenden. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit aus-
driscklicher Genehmigung gestattet. Druckfehler, Irrtimer und Anderungen
vorbehalten.

OTTO WOLFF KUNSTSTOFFE
Ein Geschaftsbereich der ThyssenKrupp Plastics GmbH

V\\’ OTTOWOLFF

BERATUNG UND ANGEBOTE ZU DIESEN PRODUKTEN
ERHALTEN SIE BEI:

£170/Nv8/£820 Hewwnwyoniq



